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АКТ ИСПЫТАНИЙ

от « # »  .UnJf 2015 г.

Заказчик: ООО «ИХТЦ»
Объекты испытаний: средство «Антиржавин» (ТУ 2458-001-67017122-2011), образцы 
металлов и сплавов
Образцы отобраны и представлены: заказчиком 
Работа выполнена: на основании запроса заказчика
Цель испытаний: оценка коррозионного воздействия рабочих растворов средства «Анти
ржавин» на металлы и сплавы, установление концентраций рабочих растворов, в которых 
скорость коррозии материалов не превышает величины 0,2 г/м2 ч.

Методика испытаний
Скорость коррозии металлов и сплавов в растворах средства «Антиржавин» оцени

валась гравиметрическим методом (в соответствии с общими положениями ГОСТ 9.502) -  
путем измерения убыли массы образца, находящегося в испытуемом растворе в течении 
определенного промежутка времени. Испытания проведены при комнатной температуре 
(25±4°С).

Для каждой концентрации средства «Антиржавин» и материала испытания прове
дены в трех повторениях (три параллельных измерения однотипных образцов). Результа
ты подвергнуты статистической обработке.

Результаты испытаний
Результаты испытаний приведены в таблице 1

Таблица 1 -  Концентрации рабочих растворов средства «Антиржавин», в которых корро- 
зионное воздействие на материал не превышает установленного значения 0,2 г/м2 ч______

Материал
Ст. 3 Ст. нерж. Алюминий Медь Латунь

1:2 (33,3%) 1:2 (33,3 %) > 1:20 (< 4,8 %) 1:5 (16,7%) 1:2 (33,3%)
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